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塗装仕様書
はこちら

※夏場の高温時に使用する S 型（主剤）も設定しています。



※2023 年 7 月時点の情報です。 カタログに記載の内容は予告なく変更する場合がございます。 あらかじめご了承ください。

補修対象となる素地バンパー
（PP ・ ABS） の状態を確認します1

バンパーの色に合わせて調色を
する場合はハイアート CB エコ原色
（HG ホワイト ) を使用します
（ビースト主剤に対し 25％まで）

5

深い傷や損傷部位がある場合は、
通常のバンパー補修工程に基づき
補修を行います
（バンパー用パテ ➡ 2 液バンパープラサフ使用）

2

事前にテストピースに塗装を行い
色 ・ パターンを確認します6

塗装箇所全体を脱脂します3

ビーストを調合し、 スプレーガン
( 恵宏製作所 Feel Hybrid LG-30 推奨）
にて塗装します ( 塗装回数 2 ～ 3 回 )
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塗装箇所全体にアンダ－プライマ－
エコを塗装します4

最終養生8

You Tube
◀塗装マニュアル
　動画はこちら

塗装工程
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※塗装間隔は 6 時間 (23℃) 以上あけないで

   ください。 6 時間以上経過する場合は表面

　 を足付けしてから塗装してください。

   （P320 ～ P800）

60℃×30 分以上かつ 23℃×1 日間以上


